
Grâce à son initiateur de polymérisation innovant (Technologie 
RAP), EsteliteΣΣΣΣ Quick assure un durcissement rapide et une 
stabilité remarquable à la lumière ambiante. En même temps, il 
conserve les qualités esthétiques excellentes d’Estelite Sigma

ESTELITE ΣΣΣΣQUICKESTELITE ΣΣΣΣQUICK

EsthEsthEsthEsthéééétiquetiquetiquetique

耐久性耐久性耐久性耐久性

Exigences vis-à-vis d’une restauration en 
composite

Temps de Temps de Temps de Temps de 
travail travail travail travail 
adaptadaptadaptadaptéééé

DurDurDurDurééééeeee

ManiabilitManiabilitManiabilitManiabilitéééé de la de la de la de la 
pâtepâtepâtepâte (handling)(handling)(handling)(handling)

Choix des couleurs, effet Choix des couleurs, effet Choix des couleurs, effet Choix des couleurs, effet 
camcamcamcamééééllllééééon,  brillant on,  brillant on,  brillant on,  brillant 

superficielsuperficielsuperficielsuperficiel…………

RRRRéééésistance sistance sistance sistance àààà llll’’’’usureusureusureusure et et et et 
àààà la compression, la compression, la compression, la compression, 

faiblefaiblefaiblefaible contractioncontractioncontractioncontraction…………



Effet caméléon

Couleur stable avant et après polymérisation

Caractéristiques optiques similaires à celles de 

la dent naturelle

Excellente résistance à l’usure

Rétraction linéaire 1.3%

Maniabilité excellente

Les Les Les Les Les Les Les Les caractcaractcaractcaractcaractcaractcaractcaractééééééééristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiques excellentesexcellentesexcellentesexcellentesexcellentesexcellentesexcellentesexcellentes dddddddd’’’’’’’’EsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEstelite∑∑∑∑∑∑∑∑ sontsontsontsontsontsontsontsont maintenuesmaintenuesmaintenuesmaintenuesmaintenuesmaintenuesmaintenuesmaintenues

Esthétique

Durée

Handling

●Temps de polymérisation très court
et inférieur de 20 sec. par rapport à Estelite Sigma
EsteliteΣ：30 sec. → Estelite ΣQ：10 sec.

●Composite peu sensible à la lumière ambiante
Temps de travail augmenté de 35 sec. par rapport à EsteliteΣ
Estelite Σ：55 sec. → Estelite ΣQ：90 sec.

Temps de 
travail

TechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologie RAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAP

Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail amamamamamamamamééééééééliorliorliorliorliorliorliorlioréééééééé



●Temps de polymérisation plus court

Moins de stress pour le dentiste, moins de pertes de tempsMoins de stress pour le dentiste, moins de pertes de tempsMoins de stress pour le dentiste, moins de pertes de tempsMoins de stress pour le dentiste, moins de pertes de temps
Des sDes sDes sDes sééééances moins longues pour le patientances moins longues pour le patientances moins longues pour le patientances moins longues pour le patient

● Faible sensibilité du composite à la lumière 
environnante
Le dentiste arrive Le dentiste arrive Le dentiste arrive Le dentiste arrive àààà mieux gmieux gmieux gmieux géééérer les diffrer les diffrer les diffrer les difféééérentes phases de la restauration rentes phases de la restauration rentes phases de la restauration rentes phases de la restauration 
(utilisation de plusieurs couleurs, ex(utilisation de plusieurs couleurs, ex(utilisation de plusieurs couleurs, ex(utilisation de plusieurs couleurs, exéééécution de plusieurs restaurations en cution de plusieurs restaurations en cution de plusieurs restaurations en cution de plusieurs restaurations en 
même tempsmême tempsmême tempsmême temps…………))))

Un temps de travail Un temps de travail amamééliorlioréé : les : les avantagesavantages

Dureté Vickers et temps de durcissementDureté Vickers et temps de durcissement

Polymérisation rapide
10’’ pour SQ équivalent à 30’’ pour S.

Photopolymérisation: Optilux LC-T(800mW/cm2)
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55 sec.

Lampe du fauteuil (10,000lux)

ESTELITE S QUICK ESTELITE S

Stabilité du composite à la lumière du 
fauteuil

Stabilité du composite à la lumière du 
fauteuil

Temps de travail
90 secondes pour SQ



Système de polymérisation conventionnel

Plus le composite contient de CQ, plus la polymérisation est rapide. La 
pâte devient toutefois instable sous l’action de la lumière.
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Technologie RAP
RAP=Radical-Amplified Photopolymerization initiator

L’ajout des initiateurs RAP permet d’obtenir une polymérisation plus rapide

Moins de CQ =  Plus de stabilité à la lumière ambiante

RAP



RÉTRACTION linéaireRÉTRACTION linéaire
Estelite Sigma Quick 
Rétraction linéaire 1.3%
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Testée par le Centre de recherche
Tsukuba

ESQ: ESQ: EsteliteEstelite S QuickS Quick
XT: Supreme XTXT: Supreme XT
GD: GD: GradiaGradia
CM: CM: ClearfilClearfil MajestyMajesty
BII: BII: BeutifilBeutifil IIII
ES: ES: EsteliteEstelite SS

RRéétractiontraction faiblefaible

EsteliteEstelite ΣΣQuickQuick

RRéétractiontraction minimaleminimale

Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA ToshikiToshiki, MIYAZAKI Masashi, MIYAZAKI Masashi
The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)

Testée par l’Université
Nihon

RÉTRACTION volumétriqueRÉTRACTION volumétrique



Stress de rétraction de priseStress de Stress de rréétractiontraction de de priseprise

Stress réduit malgré la rapidité du durcissement

ESQ: ESQ: EsteliteEstelite S QuickS Quick
BII: BII: BeutifilBeutifil IIII
GD: GD: GradiaGradia
XT: Supreme XTXT: Supreme XT
CM: CM: ClearfilClearfil MajestyMajesty
ES: ES: EsteliteEstelite SS

Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA Nihon University, School of Dentistry TAKAMIZAWA ToshikiToshikiToshikiToshiki, MIYAZAKI Masashi, MIYAZAKI Masashi, MIYAZAKI Masashi, MIYAZAKI Masashi
The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)The 127th Japan Conservative Dentistry (Autumn)

Testé par l’Univ. Nihon

La rétraction se 
déroule
normalement

UN RUN RUN RUN RUN RUN RUN RUN RÉÉÉÉÉÉÉÉSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHSULTAT BEAUCOUP PLUS ESTHÉÉÉÉÉÉÉÉTIQUETIQUETIQUETIQUETIQUETIQUETIQUETIQUE

Esthétique

●La couleur change très peu après 
polymérisation
● Les caractéristiques optiques sont 
semblables à celles de la dent naturelle
● La surface est brillante et peut être 
aisément polie
● Nouvelles couleurs OPA2 (Opaque A2) 

WE (White Enamel)
A5



20 20 couleurscouleurs

A1               A2               A3               A3.5      A1               A2               A3               A3.5      A4 A5 

C1               C2               C3C1               C2               C3

OPA2

OpaquesOpaques

opalescentsopalescents

StandardStandard

BleachBleach
Nouvelles couleurs :
OPA2 (Opaque A2)  
WE (White Enamel) &  A5

Deux couleurs changent de nom:
A4 A4 A4 A4 autrefoisautrefoisautrefoisautrefois Cervical/Cervical/Cervical/Cervical/CE(IncCE(IncCE(IncCE(Inc.)  .)  .)  .)  autrefoisautrefoisautrefoisautrefois

IncisalIncisalIncisalIncisal

WE

CE(Inc.)

ChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoix de la de la de la de la de la de la de la de la couleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleur dddddddd’’’’’’’’EsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEsteliteEstelite
ΣΣΣΣΣΣΣΣQQQQQQQQ

Les couleurs OA ont une assez bonne Les couleurs OA ont une assez bonne Les couleurs OA ont une assez bonne Les couleurs OA ont une assez bonne 
opacitopacitopacitopacitéééé et maintiennent let maintiennent let maintiennent let maintiennent l’’’’effet cameffet cameffet cameffet camééééllllééééon.on.on.on.

OPA a une opacitOPA a une opacitOPA a une opacitOPA a une opacitéééé plus marquplus marquplus marquplus marquéééée, e, e, e, 
excellente pour les cavitexcellente pour les cavitexcellente pour les cavitexcellente pour les cavitéééés passantes s passantes s passantes s passantes 
(mais insuffisante pour masquer les (mais insuffisante pour masquer les (mais insuffisante pour masquer les (mais insuffisante pour masquer les 
mmmméééétaux)taux)taux)taux)

EsteliteEsteliteEsteliteEstelite ΣΣΣΣQ est le matQ est le matQ est le matQ est le matéééériau de riau de riau de riau de 
restauration directe pour lrestauration directe pour lrestauration directe pour lrestauration directe pour l’’’’exexexexéééécution cution cution cution 
de restaurations par de restaurations par de restaurations par de restaurations par 
LLLL’’’’APPLICATION DAPPLICATION DAPPLICATION DAPPLICATION D’’’’UNE COUCHE UNE COUCHE UNE COUCHE UNE COUCHE 
UNIQUE UNIQUE UNIQUE UNIQUE ou selon la technique de ou selon la technique de ou selon la technique de ou selon la technique de 
STRATIFICATION ANATOMIQUESTRATIFICATION ANATOMIQUESTRATIFICATION ANATOMIQUESTRATIFICATION ANATOMIQUE

ΣΣΣΣ ΣΣΣΣQQQQ

Non seulement pour les bords Non seulement pour les bords Non seulement pour les bords Non seulement pour les bords incisauxincisauxincisauxincisaux mais mais mais mais 
aussi pour les couches superficiellesaussi pour les couches superficiellesaussi pour les couches superficiellesaussi pour les couches superficielles

BW et WE sont des couleurs postBW et WE sont des couleurs postBW et WE sont des couleurs postBW et WE sont des couleurs post----
blanchiment et WE a une transparence blanchiment et WE a une transparence blanchiment et WE a une transparence blanchiment et WE a une transparence 
éééélevlevlevlevéééée comme CEe comme CEe comme CEe comme CE

Sigma Sigma-Q

19 20

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A3.5 A3.5
Cerv. Changement de nom A4

- Nouvelle couleur A5
B1 B1
B2 B2
B3 B3
B4 B4
C1 C1
C2 C2
C3 C3

OA1 OA1 Opalescent A1

OA2 OA2 Opalescent A2
OA3 OA3 Opalescent A3
OB3 éliminée -

- Nouvelle couleur OPA2 Opaque A2
IncisalChangement de nom CE(Inc.) Clear Enamel (Incisal)

BW BW Bleach White
WE Nouvelle couleur WE White Enamel



Les facteurs clé pour récréer une dent naturelle

ValeurValeurValeurValeur
(Trasparence)(Trasparence)(Trasparence)(Trasparence)

TeinteTeinteTeinteTeinte
(Couleur)(Couleur)(Couleur)(Couleur)

Teinte chroma Teinte chroma Teinte chroma Teinte chroma 
(Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la 

couleur)couleur)couleur)couleur)

RRRRééééflexion de la flexion de la flexion de la flexion de la 
surfacesurfacesurfacesurface

Transmission Transmission Transmission Transmission 
diffuse de la diffuse de la diffuse de la diffuse de la 

lumilumilumilumièèèèrererere

Forme et Forme et Forme et Forme et 
microgmicrogmicrogmicrogééééographie ographie ographie ographie 

superficiellesuperficiellesuperficiellesuperficielle

CouleurCouleur RRééflexion de la lumiflexion de la lumièèrere
FormeForme

FluorescenceFluorescenceFluorescenceFluorescence OpalescenceOpalescenceOpalescenceOpalescence

ValeurValeurValeurValeur
(Transparence)(Transparence)(Transparence)(Transparence)

TeinteTeinteTeinteTeinte
((((CouleurCouleurCouleurCouleur))))

TeinteTeinteTeinteTeinte chromachromachromachroma
(Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la 

couleurcouleurcouleurcouleur))))

A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2A2, OA2, OPA2

A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1A1, B1, C1

A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 

Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la Les 3 dimensions de la couleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleurcouleur
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DiffDifféérencesrences de transparence entre A2, OA2 et OPA2de transparence entre A2, OA2 et OPA2

YB/YWYB/YWYB/YWYB/YWYB/YWYB/YWYB/YWYB/YW

Tokuyama DentalTokuyama Dental

CouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleur
Centre de Centre de Centre de Centre de Centre de Centre de Centre de Centre de rechercherechercherechercherechercherechercherechercherechercherecherche TsukubaTsukubaTsukubaTsukubaTsukubaTsukubaTsukubaTsukuba

Teinte
chroma

OPA2      OA2         A2 OPA2      OA2         A2 OPA2      OA2         A2 OPA2      OA2         A2 

0.75           0.65          0.550.75           0.65          0.550.75           0.65          0.550.75           0.65          0.55

A2A2A2A2A2A2A2A2 OA2OA2OA2OA2OA2OA2OA2OA2

OpaqueOpaqueOpaqueOpaque

TransparentTransparentTransparentTransparent

ｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄΣΣΣΣ(A3(A3(A3(A3））））

ｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄｴｽﾃﾗｲﾄΣΣΣΣ(OA3(OA3(OA3(OA3））））
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ToutesToutesToutesToutes les classes, les classes, les classes, les classes, couchecouchecouchecouche
unique unique unique unique ouououou multicouchesmulticouchesmulticouchesmulticouches

Classes III, IV, Classes III, IV, Classes III, IV, Classes III, IV, couchecouchecouchecouche
unique unique unique unique ouououou
multicouchesmulticouchesmulticouchesmulticouches

OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2

Classes I III, IV Classes I III, IV Classes I III, IV Classes I III, IV 
passantespassantespassantespassantes

La couleur la plus La couleur la plus La couleur la plus La couleur la plus 
transparente semble plus transparente semble plus transparente semble plus transparente semble plus 
lumineuse sur un fond blanc et lumineuse sur un fond blanc et lumineuse sur un fond blanc et lumineuse sur un fond blanc et 
plus foncplus foncplus foncplus foncéééée sur un fond noire sur un fond noire sur un fond noire sur un fond noir

CouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleur A2A2A2A2A2A2A2A2

Coefficient de Coefficient de Coefficient de Coefficient de 
contrastecontrastecontrastecontraste

A2A2A2A2A2A2A2A2

OA2OA2OA2OA2OA2OA2OA2OA2

OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2OPA2

Les couleurs OA sont des couleurs A qui contiennent un 
peu d’opaque pour contrecarrer le fond sombre, OPA  contient 

plus d’opaque pour annuler complètement le fond noir
OPA2     ＞＞＞＞ OA2 ＞＞＞＞ A2

Très opaque     Moins opaque Transparent
(normal)

En quoi consistent les couleurs OA et OPA?

(Classe III)

Le fond foncé de la 

bouche doit être 

annulé par une 

couleur opaque

Les 
ombres 
sombres 
sont 
annulées



Restaurations des classes III et IV

Les Les Les Les couleurscouleurscouleurscouleurs opaquesopaquesopaquesopaques sontsontsontsont
indiquindiquindiquindiquééééeseseses pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.
Les Les Les Les couleurscouleurscouleurscouleurs opaquesopaquesopaquesopaques sontsontsontsont
indiquindiquindiquindiquééééeseseses pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.pour les classes III et IV.

<<<<ComparaisonComparaisonComparaisonComparaison de la transparence>de la transparence>de la transparence>de la transparence>

OPA2     >    OA2       >     A2OPA2     >    OA2       >     A2OPA2     >    OA2       >     A2OPA2     >    OA2       >     A2

Classe IV

Classe III

OPA2 OA2 A2

OpacitOpacitOpacitOpacitéééé

A2 et OA2 laissent passer 
le noir du fond

Les couleurs A et OA ont un effet caméléon

OPA2OPA2OPA2OPA2

OA2, OA3OA2, OA3OA2, OA3OA2, OA3

A2, A3, A2, A3, A2, A3, A2, A3, CE(IncCE(IncCE(IncCE(Inc.).).).)

ClasseClasseClasseClasse IV, dent IV, dent IV, dent IV, dent naturellenaturellenaturellenaturelle trtrtrtrèèèèssss opaqueopaqueopaqueopaque

Nota beneNota beneNota beneNota bene
OPA2 nOPA2 nOPA2 nOPA2 n’’’’est pas assez est pas assez est pas assez est pas assez 
opaque pour cacher le opaque pour cacher le opaque pour cacher le opaque pour cacher le 
mmmméééétaltaltaltal



Surface Surface Surface Surface 
ReflectionReflectionReflectionReflection

Transmission Transmission Transmission Transmission 

SculptabilitSculptabilitSculptabilitSculptabilitéééé

CouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleurCouleur RRééflexionflexion de la de la lumilumièèrere

FormeForme

Comment reproduire la couleur naturelle des 
dents

RRRRééééflexionflexionflexionflexion de la de la de la de la 
surfacesurfacesurfacesurface

Transmission Transmission Transmission Transmission 
diffuse de la diffuse de la diffuse de la diffuse de la 

lumilumilumilumièèèèrererere depuisdepuisdepuisdepuis
llll’’’’intintintintéééérieurrieurrieurrieur

ValeurValeurValeurValeur
(Transparence)(Transparence)(Transparence)(Transparence)

TeinteTeinteTeinteTeinte
((((CouleurCouleurCouleurCouleur))))

TeinteTeinteTeinteTeinte chromachromachromachroma
(Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la (Saturation de la 

couleurcouleurcouleurcouleur))))

FluorescenceFluorescenceFluorescenceFluorescence OpalescenceOpalescenceOpalescenceOpalescence

Transmission diffuse Transmission diffuse Transmission diffuse Transmission diffuse dansdansdansdans le le le le 
matmatmatmatéééériauriauriauriau

RRRRééééflexionflexionflexionflexion de la de la de la de la lumilumilumilumièèèèrererere sursursursur la surfacela surfacela surfacela surface

RRRRééééflexionflexionflexionflexion
diffusediffusediffusediffuse

RRRRééééflexionflexionflexionflexion de Millerde Millerde Millerde MillerRayon Rayon Rayon Rayon 
incidentincidentincidentincident

Rayon Rayon Rayon Rayon 
incidentincidentincidentincident

colorantcolorantcolorantcolorant

RRRRééééflexionflexionflexionflexion de de de de 
la surfacela surfacela surfacela surface

Transmission Transmission Transmission Transmission 
diffuse diffuse diffuse diffuse depuisdepuisdepuisdepuis

llll’’’’intintintintéééérieurrieurrieurrieur

RRééflexionflexion de la de la lumilumièèrere

Dans le cas dDans le cas dDans le cas dDans le cas d’’’’un matun matun matun matéééériau semiriau semiriau semiriau semi----
translucide, la rtranslucide, la rtranslucide, la rtranslucide, la rééééflexion depuis flexion depuis flexion depuis flexion depuis 
llll’’’’intintintintéééérieur influence la couleur.rieur influence la couleur.rieur influence la couleur.rieur influence la couleur.



RRRRééééflexionflexionflexionflexion de Miller et de Miller et de Miller et de Miller et rrrrééééflexionflexionflexionflexion diffuse de la surfacediffuse de la surfacediffuse de la surfacediffuse de la surface

PolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitéééééééé
éééééééélevlevlevlevlevlevlevlevééééééééeeeeeeee

PolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitPolissabilitéééééééé
faiblefaiblefaiblefaiblefaiblefaiblefaiblefaible

RRRRééééflexionflexionflexionflexion
diffusediffusediffusediffuse

RRRRééééflexionflexionflexionflexion de de de de 
MillerMillerMillerMiller

Rayon Rayon Rayon Rayon 
incidentincidentincidentincident

Rayon Rayon Rayon Rayon 
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ESTELITE Q

Réflexion de 
la surface
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Fig 1. Brillant de la surface avec SS
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Fig 2. Rugosité de la surface avec SS
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Faible

Estelite ΣΣΣΣQ

lisse

rugueux

Brillant de la surface (%)BrillantBrillant de la surface (%)de la surface (%)
Un brillant comparable à celui de l’émail est obtenu par un seul

polissage

0 20 40 60 80 100

Venus

Premise

Point4

4Seasons

Tetric evo ceram

TPH3

Esthet-X

Supreme XT

Estelite ∑

Estelite ∑ Quick

Glossiness(%)
miroir

※après polissage de 60 secondes avec Soflex (Superfine)
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Tetric Evo Ceram

Gradia Direct

EsteliteΣQuick

Composite

Composite

Un composite avec une diffusion de la lumière
élevée assure un meilleur mimétisme tout au 
long des bords d’une cavité aux bords non 
biseautés.

Pour obtenir un bon mimétisme avec un 
composite qui ne diffuse pas bien la lumière, 
il faut que les bords soient biseautés.

Dents

Dents

PointeurPointeur laserlaser
DisqueDisque en en 
composite composite 
polympolyméérisriséé

Supreme XT

Transmission diffuse de la lumière

Premise 4 Seasons Venus

Estelite Sigma Quick

Une transmission Une transmission Une transmission Une transmission éééélevlevlevlevéééée de la lumie de la lumie de la lumie de la lumièèèère rre rre rre rééééduit lduit lduit lduit l’’’’influence de la couleur du fond (effet de influence de la couleur du fond (effet de influence de la couleur du fond (effet de influence de la couleur du fond (effet de 
«««« floutagefloutagefloutagefloutage »»»») et assure un mim) et assure un mim) et assure un mim) et assure un miméééétisme plus naturel entre le composite et les bords de la tisme plus naturel entre le composite et les bords de la tisme plus naturel entre le composite et les bords de la tisme plus naturel entre le composite et les bords de la 

cavitcavitcavitcavitéééé

ComparaisonComparaisonComparaisonComparaison de la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffuseComparaisonComparaisonComparaisonComparaisonComparaisonComparaisonComparaisonComparaison de la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffusede la transmission diffuse

AMARISMajesty



UneUne large palette de large palette de couleurscouleurs

Inc B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

A1

A2

A3

A3.5

Pale                                                            Pale                                                            DarkDark

Basic 

shade

Charge A3

Toutes les dents de la gamme (A2, 

A3, B3, A3.5) 

sont chargées avec Estelite ∑ A3.  

EsteliteΣΣΣΣQ

EsteliteΣΣΣΣQuick Supreme XT

Premise       Point 4

Composite polymérisé

Composite pâteux (non polymérisé)

Changement de couleur avant et après polymérisation



Tetric Evo Ceram AMARIS                               Gradia Direct 

EsteliteΣΣΣΣQ Z250                    Venus            

Composite polymérisé

Composite pâteux (non polymérisé)

Changement de couleur avant et après polymérisation

Fluorescence

Dent naturelle avec résine composite
Douglas A. Terry, DDS

Fluorescence

Dent naturelle Estelite ΣΣΣΣQ, ΣΣΣΣ Composite sans 
fluorescence



Opalescence (effet d’opale)
Opalescence

Surtout chez les jeunes, l’émail 
réfléchit les tons bleus, comme le fait 
l’opale

Certains dentistes utilisent des teintes 
bleutées pour obtenir l’effet d’opale de 
l’émail naturel. Dans Estelite ΣΣΣΣQ, cet effet 
est intégré dans le composite.

Dr. Dr. KanamuraKanamura

Restauration en ΣΣΣΣQ Email Email naturelnaturel

RADIORADIO--OPACITOPACITÉÉ
Toutes les masses sont assez radio-opaques pour faire aisément

ressortir la restauration dans les clichés radiographiques



Excellente maniabilité de la pâteSculptabilité

Estelite ΣΣΣΣQ Estelite ΣΣΣΣ

Filtek Supreme Tetric Ceram

La pâte composite Estelite
maintient la forme de la croix au 
bout de 30 minutes !

Avec Estelite Sigma Quick 
on obtient facilement la 
forme souhaitée !



Photo-initiateurs

Initiateur RAP (Radical  Amplified 
Photopolymerization)

Charge

Monomères méthacrylates

0.2 μμμμm SiO2-ZrO2(particules sphériques)
(82% poids) 

Bis-GMA / TEGDMA 1um

Composition Composition dd’’EsteliteEstelite ΣΣΣΣΣΣΣΣQQ

MEB

CQ (Camphoroquinone)

Dimensions et Dimensions et formeforme de la chargede la charge
((grossissementgrossissement au MEB x 5,000)au MEB x 5,000)

55μμμμμμμμmm 55μμμμμμμμmm

55μμμμμμμμmm 55μμμμμμμμmm

EsteliteEsteliteΣΣΣΣΣΣΣΣQQ

55μμμμμμμμmm

1μm
GradiaGradia DirectDirect VenusVenus

SupremeSupreme PremisePremise 4 Seasons4 Seasons

55μμμμμμμμmm

NanoNano ClusterCluster



Filtek Supreme

Tetric Evo Ceram

1um

Estelite Sigma Quick Point 4

AmarisFiltek Supreme XT

Dimensions et Dimensions et formeforme de la chargede la charge
((grossissementgrossissement au MEB x 20,000)au MEB x 20,000)

1um

PremiseEstelite Sigma Quick Ceram X mono

Esthet X Venus4 Seasons

Dimensions et Dimensions et formeforme de la chargede la charge
((grossissementgrossissement au MEB x 20,000)au MEB x 20,000)



Méthode conventionnelle

(concassage)

MMééthodethode solsol--gel pour la fabrication gel pour la fabrication 

de la charge de la charge sphsphéériquerique dd’’EsteliteEstelite

MMééthodethode solsol--gelgel

MatMatéériauriau brutbrut：：：：：：：：
alkoxydealkoxyde
mméétalliquetallique

Les particules sphériques sont fabriquées en solution

Résistance à l’usure

Abrasion de la dent 

antagoniste

Résistance à l’usure

Dent

0 5 10 15 20

Gradia Direct

Majesty

Amaris

Grandio

Venus

Premise

4Seasons

Tetric evo ceram

TPH3

Esthet-X

Supreme XT

Z250

Estelite ∑

Estelite ∑ Quick

Profondeur d’abrasion (um)Diminution du volume (mm3)
CR

0.000.020.040.060.080.100.12

dent

dent

FaibleFaibleFaibleFaible abrasion de la abrasion de la abrasion de la abrasion de la rrrréééésinesinesinesine et et et et 
des dents des dents des dents des dents antagonistesantagonistesantagonistesantagonistes
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Estelite Sigma

EFQ(10s)

EFQ(30s)

Supreme

Figure1:　Decrease of CR volume（㎣)

0 2 4 6 8 10

Estelite Sigma

EFQ(10s)

EFQ(30s)

Supreme

Figure2: Depth abrasion of opposing enamel (µm)

新規コンポジットレジンの耐磨耗性について

（第1報）

○井上剛
1
，二階堂徹

1
，宮坂宗永

2
，三浦宏之

2
，

　田上順次
1，3

1
東医歯大院・医歯・う蝕制御，

2
東医歯大院・医歯・

摂食機能，
3
東医歯大２１世紀COEプログラム

Wear resistance of newly-developed resin composite
G.INOUE1

，T.NIKAIDO1
，M.MIYASAKA2

，

H.MIURA2
，J.TAGAMI1，3

1、2Tokyo Medical and Dental Univ.,
3 21century COE Program

Faible abrasion de la 
résine et des dents 
antagonistes

The 49th Japanese Society for Dental Materials 
and Devices

Testée par la Tokyo Medical & Dental Univ.

RRéésistance sistance àà ll’’usureusure

1 an aprèsAvant

Estelite ΣΣΣΣ

Après polissage

Estelite ΣΣΣΣ

Estelite ΣΣΣΣ

Supreme

Supreme

1

2

3

4

3 ans après

Dr

Dr Ishizaki de l’Université de Nigata



EsteliteEstelite S S QuickQuick

SupremeSupreme

AvantAvant

SEM 5,000x

SEM 5,000x

AprAprèès (50,000 s (50,000 foisfois))

SEM 2,000x

SEM 2,000x

Surface au SEM aprSurface au SEM aprèès test s test dd’’usureusure

Détachement de particules (Nano Cluster et Nano Filler)

La surface reste lisse !
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Fig 1. Brillant avec SS
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Fig 2. Rugosité de la surface avec SS
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Elevé

Brillant et régularité superficielleBrillant et régularité superficielle
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Surfaces au MEB aprSurfaces au MEB aprèès 10 000 cycles s 10 000 cycles 
thermiquesthermiquesEstelite S Quick

x 2,000

Cycles thermiques répétés 10 000 fois (température 4 ~ 60℃)

Après polissage

x 2,000

Après 10 000 cycles 
thermiques

Les surfaces restent lisses

x 2,000x 2,000x 2,000x 2,000

x 2,000x 2,000x 2,000x 2,000

x 2,000x 2,000x 2,000x 2,000

EsteliteΣΣΣΣ Quick

Tetric Ceram (Ivoclar)

Premise (Kerr)

Surfaces au MEB aprSurfaces au MEB aprèès 10 000 cycles s 10 000 cycles 
thermiquesthermiques

Cycles thermiques répétés 10 000 fois (température 4 ~ 60℃)



Cas cliniques

Dr Toshio Dr Toshio KanamuraKanamura, , JaponJapon

• Tokuyama DentalCas clinique 1



Dr Toshio Dr Toshio KanamuraKanamura

Tokuyama DentalCas clinique 2

Dr Dr KatsutoshiKatsutoshi MatsumotoMatsumoto

Tokuyama DentalCas clinique 3



Dr Toshio Dr Toshio KanamuraKanamura

• Tokuyama DentalCas clinique 4

●●●●Temps de polymérisation réduit
-10 sec. à la lampe halogène conventionnelle (1/3 par rapport à Sigma)

●●●●Temps de maniabilité de la pâte très long
-90 sec. à une lumière ambiante de 10,000 lux

●●●●Esthétique supérieure
-Surface très lisse et brillante, qui maintient ces caractéristiques dans le temps
-Effett caméléon
-Fluorescence naturelle/Opalescence naturelle
-La couleur ne change que très peu avec la polymérisation
-20 couleurs disponibles

●●●●Propriétés physiques excellentes
-La rétraction de polymérisation est moindre (rétraction linéaire 1.3%)
-La résistance à l’abrasion est élevée. Faible abrasion de la dent antagoniste
-Toutes les couleurs sont radio-opaques

●●●●Excellente maniabilité de la pâte
-Sculptabilité. Ne colle pas

RRéésumsuméé

OPA2. WE, A5
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Merci de votre attention
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